
附件

商品质量抽查检验不合格标称生产企业送达公告名单
商品名称：钢材                                                          
	序号
	样品名称
	被抽查检验经营者
	标称商标
	标称生产者
	规格型号
	生产日期或批号
	综合判定
	主要不合格项目

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	热轧型钢（角钢）
	张纯志（犍为县玉津镇圣泉路21号）
	/
	嘉宏钢材
	30mm×30mm×3mm
Q235A
	/
	不合格
	化学成分、力学性能、工艺性能、尺寸外形、

	2
	热轧型钢（角钢）
	谢玲（犍为县玉津镇圣泉路303号）
	/
	昆明洪顺兴制钢有限公司
	40mm×40mm×4mm
Q235A
	/
	不合格
	化学成分、尺寸外形

	3
	热轧型钢（角钢）
	谢玲（犍为县玉津镇圣泉路303号）
	/
	昆明洪顺兴制钢有限公司
	30mm×30mm×3mm
Q235A
	/
	不合格
	化学成分、尺寸外形

	4
	热轧型钢（角钢）
	隆昌县金鹅镇鑫隆建材
经营部
	/
	唐山市丰润区广丰钢铁有限公司
	50mm×50mm×4mm
Q235B
	2014.9.18/

J-4928
	不合格
	化学成分、力学性能、尺寸外形

	5
	冷轧带肋钢筋
	雅安市名山区裕萍钢材门市
	/
	成都鑫祥冷轧钢材厂
	Φ7mm
CRB550
	2014.8.6/

7112023
	不合格
	力学性能、尺寸外形

	6
	冷轧带肋钢筋
	周成钢（罗龙镇街村）
	/
	南溪县洪缘拉丝有限公司
	Φ8mm
CRB550
	/H100298
	不合格
	力学性能、尺寸外形、重量偏差


	CRB550
	2015.3.14/

01302015-2
	不合格
	尺寸外形、重量偏差

	8
	冷轧带肋钢筋
	牟加英（犍为县玉津镇圣泉路400号）
	/
	四川金力达金属有限责任公司
	Φ9mm
CRB550
	2015.1.3/
	不合格
	尺寸外形

	9
	冷轧带肋钢筋
	牟加英（犍为县玉津镇圣泉路400号）
	/
	四川金力达金属有限责任公司
	Φ6mm
CRB550
	2015.1.26/
	不合格
	重量偏差


商品名称：汽车内饰
	序号
	样品名称
	被抽查检验经营者
	标称商标
	标称生产者
	规格型号
	生产日期或批号
	综合判定
	主要不合格项目

	1
	苹果抱枕
	乐山市中心城区余氏轮胎经营部
	爱车屋
	深圳市开源创展实业有限公司
	NB-116M
	/
	不合格
	成分含量

	2
	椰棕全包冰丝-A款坐垫
	四川省眉山永达车业服务有限公司
	沃派
	涵江区沃派汽车坐垫厂
	/
	/
	不合格
	燃烧特性

	3
	爱车屋腰枕
	眉山市超越汽车贸易
有限公司
	爱车屋
	深圳市开源创展实业有限公司
	Ⅰ-121VY
	/
	不合格
	成分含量

	4
	尊享抱枕
	眉山市超越汽车贸易
有限公司
	爱车屋
	深圳市开源创展实业有限公司
	货号：Ⅰ-111VX
	/
	不合格
	成分含量

	5
	爱车屋Ⅰ-121VX荣耀腰枕
	眉山市超越汽车贸易
有限公司
	爱车屋
	深圳市开源创展实业有限公司
	/
	/
	不合格
	成分含量

	6
	鼎尚座垫
	德阳乾途汽车服务有限公司
	鼎尚
	成都鼎尚丰业有限公司
	/
	/
	不合格
	燃烧特性

	7
	四季垫
	旌阳区快美洁汽车装饰
经营部
	普瑞缇
	绍兴县腾驰途汽车用品有限公司
	货号 C-2
	2015/1/1
	不合格
	燃烧特性


商品名称：电动自行车                                                      

	序号
	样品名称
	被抽查检验经营者
	标称商标
	标称生产者
	规格型号
	生产日期或批号
	综合判定
	主要不合格项目

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	电动自行车
	梓潼县宋曰兴摩托维修店
	光阳雷克
	双流红运电动车厂
	TDR-01Z
	2014.11.18
	不合格
	速度、制动距离

	2
	电动自行车
	内江市东兴区兴东车行
	王派
	台州市王派车业有限公司
	TDR368Z
	2014.10.23
	不合格
	速度


商品名称：汽车配件

	序号
	样品名称
	被抽查检验经营者
	标称商标
	标称生产者
	规格型号
	生产日期或批号
	综合判定
	主要不合格项目

	3
	活塞
	西昌市天利汽配经营部
	CHERY
	奇瑞汽车有限公司
	481H-1004020
	2010.8.6
	不合格
	集中性孔洞、分散性孔洞


—2—

—1—


